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编制原则

本标准的编制严格依循GB/T 1.1－2009《标准化工作导则》规定进行。
在制订本标准时，充分吸收了国内外在相同产品方面的标准或规范，同时试验方法也充分考虑了国内的技术现状，既有利于与国际接轨，又符合我国的国情。

标准主要内容的解释

本标准文本共分9个章节，内容包括大型软管拉伸试验的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、试验原理、试验设备、试样、试验程序、试验结果、试验报告等。
　　具体包括如下部分：
（一） 范围：
　　规定了本试验方法的应用范围。
（二） 规范性引用文件
    列出本标准引用的相关文件。
（三）术语和定义：
　　明确了同行业和科技领域里使用共同语言的规则；
（四） 原理：
　　通过试验原理图更清晰直观的表现试验原理；
（五） 试验设备：
　　规定了拉力试验机的技术参数，这些参数规定是在对大型软管拉伸特性的充分研究后确定的；
（六） 试样：
　　规定了试样的要求、制备方法等；
（七） 试验程序：
　　规定了试验环境、安装要求、拉伸速度、载荷过程、测量方法等程序，这些规定是在对大型软管在拉伸状态下的形变规律的充分研究后确定的；
（八） 试验结果： 
   定义了试验结果的表达方式，给出了计算公式。
（九）试验报告
    规定了试验报告的内容。

